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Grandi tappe nello studio
della corrosione delle armature
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sul contributo teorico di Pourbaix che aveva definito le 
condizioni di passività perfetta e imperfetta negli anni ’70 
[25], utilizzando sia risultati ottenuti presso i laboratori del 
Politecnico di Milano sia esperienze precedenti di altri ri-
cercatori italiani, Università di Roma [26] e internazionali. 
La prevenzione catodica è stata recepita nelle normative 
EN ISO 12696 [27] e la sua efficacia è stata verificata anche 
con prove di medio-lungo termine e con l’esperienza di 
campo [28]. La prevenzione catodica consente anche di 
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Fig.1 - Diagramma Pedeferri per la prevenzione cato-
dica / Pedeferri diagram for the cathodic prevention of 

steel in concrete [8]

Fig.2 - Applicabilità dei diversi acciai inossidabili (sen-
za ossidi di saldatura) in ambienti contenenti cloruri 
a temperatura di 20° / Application of different type of 
stainless steel (without welding oxides) in chloride rich 

environments at 20°C [8]
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